
 Łukasz Antolik: Badania laboratoryjne kolejowych p odkładów drewnianych 

 
Drewno jest materiałem stosowanym w kolejnictwie przede wszystkim jako surowiec  

na podkłady kolejowe. Do produkcji podkładów drewnianych najczęściej stosowanym materiałem jest 

sosna, dąb i buk. W artykule przedstawiono zastrzeżenia odbiorców gotowych wyrobów dotyczące 

jakości i właściwości użytkowych podkładów. Opisano sposób weryfikacji właściwości użytkowych, 

kwestionowanych wyrobów, stosowany w Laboratorium Badań Materiałów i Elementów Konstrukcji 

Instytutu Kolejnictwa. 
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